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Politetrafluoroetilene (PTFE)

Nome commerciale: Teflon



. Descrizione

Il politetrafluoroetilene (PTFE) e il polimero appartenente alla classe dei
perfluorocarburi (PFC) derivante dalla polimerizzazione radicalica del
tetrafluoroetene.

FLUOROCARBURI

SO, o

F F g ——
ey vF C—F
F
TETRAFLUOROETENE
F F _[free radical F F
\ / vinyl polymerization | |
F= - ek
F F F F

tetrafluoroethylene polytetrafluoroethylene



1941 1945

Kinetic Chemicals -Registrazione Teflon

Brevetto come prodotto
commerciale

«DPONT»




La polimerizzazione a catena —> via

radicalica

O opportuno iniziatore

o in condizioni di temperatura e
pressione che dipendono dal
catalizzatore scelto.

n F2C=CF2 -» —-(F2C-CF2)n- (AHP

~ -41 kcal/mol)

La reazione puo essere condotta per
polimerizzazione in sospensione o per
polimerizzazione in emulsione acquosa.

Reazione fortemente esotermica —>
bisogna impedire alla reazione di
raggiungere livelli troppo elevati
(maggiori di 80 °C), oltre i quali la
reazione diventa esplosiva sviluppando
tetrafluorometano e carbonio.
CF2=CF2 - CF4 + C (AHR=-85
kcal/mol)




. Caratteristiche
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